Zaklad Wytrzymalosci Materialow

Wytrzymalos¢ materialow — ¢wiczenia laboratoryjne

2b. Zastosowane tensometrii elektrooporowej — analiza kratownicy plaskiej

Na rysunku 2.1 przedstawiono wymiary kratownicy plaskiej oraz miejsce przytozenia sity P.
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Rys. 2.1. Kratownica ptaska

Kratownica wykonana jest z przekrojow:
+  pasy gorny i dolny — rura prostokatna 100x50x5
«  krzyzulce i stupki — rura prostokatna 60x40x4.
W tabeli 2.1 przedstawiono wartosci odksztalcen liniowych pomierzonych za pomocg tensometrow.

Tabela 2.1. Odksztatcenia liniowe w pretach G, K, D oraz S

P Odksztatcenia liniowe €x
[kN] [um/m]
Pret G Pret K Pret D Pret S
0,0 Dot Dot Dot Dot
Goéra Gora Goéra Gora
Dot Dot Dot Dot
Gora Gora Gora Gora
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